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  :توجــــه
  

  پاسخ دهيد شده در كلاس مطالب گفتهو با توجه به  به اختصاربه سؤالات زير. 
  باشد مي دقيقه 90زمان پاسخگويي به سؤالات. 
 باشند سؤالات داراي امتياز برابر مي. 
 ي آينده از طريق آدرس اينترنتي  حدود دو هفته زموني آ نتيجهhttp://sfsepehr.i8.com/News اعلام خواهد شد. 
 در آدرس اينتـــرنتي » 2مــواد و روشهـــاي ساخت «ي درس  بـــرخي از گــــزارشهاي بـــرگزيده

http://industrialdesign.persianblog.com درج شده است. 
 فولاد كم كربن، چدن سفيد، آهن خام : توانيد از ميان ، فلز مناسب را مي2سؤال ادن به براي پاسخ د :راهنمايي

، مس، سرب، تيتانيم، نيكل، xxx7باشد، آلياژ آلومينيوم گروه  اسفنجي، فولاد آلياژي كه عنصر آلياژي آن مس مي
 .ي آلومينيومي و فولاد قلع اندود انتخاب نماييد ورشو، كامپوزيت با زمينه

 
  
  :رسشنامهپ
 
 .چهار روش براي كاهش ساييدگي نام ببريد) ب. (را شرح داده، عوامل مؤثر بر آن را بنويسيد» سايش«ي  پديده) الف( .1
 
براي انتخاب مصالح مناسب به منظور ساخت هر يك از محصولات زير چه معيارهايي را بايد در نظر گرفت؟ با توجه به  .2

  ايد، براي اين منظور مناسبترند؟ آنها آشنا شدهاين معيارها، كداميك از فلزاتي كه با 
 

  .باشد مي خمكاريو  آهنگريقرار گرفته، ساخت آن به روش  در مجاورت آب دريامحصولي كه ) الف(
  ي هواپيما اي از بدنه قطعه) ب(
  قوطي كنسرو خيارشور) پ(
  ...قاشق، چنگال، كارد و ) ت(

 
 .وضيح دهيداي ت را با رسم شكل ساده» )Forging(آهنگري « .3
 
 .شوند؟ آنها را نام برده، هر يك را به اختصار شرح دهيد دهي فلزات در حالت كلي به چند دسته تقسيم مي روشهاي شكل .4
 
جوشكاري با گـــــاز «و » )Gas Shielded Arc Welding(جوشكاري قوسي با گـــاز محافظ «ي  تفاوت عمده) الف( .5

)Gas Welding( «را بنويسيد) .را توضيح دهيد» اري گرمپرچك«) ب. 
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